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以下測試樣品係由客戶所提供及確認:
產品名稱:
產品型號:
生產或製造廠商:
原產國:

色母粒
藍色
寶旺塑膠有限公司
台灣

收樣日期 2006/11/22

=================================================================

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：
測試要求:
- Azo dyes

Test Results
- Please refer to next page(s)

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

Iris Huang
Asst. Supervisor
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Result
Test Item (s): Unit Method MDL

No.1
AZO --- --- --- ---
1): 4-氨基二苯 (CAS NO. 000092-67-1) mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方

法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

2): 聯苯胺 (CAS NO. 00092-87-5) mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

3): 4-氯鄰甲苯胺 (CAS NO.
000095-69-2)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

4): 2-萘 胺 (CAS NO. 000091-59-8) mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

5): 鄰氨基二甲基偶氮 (CAS NO.
000097-56-3)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

6): 對硝基鄰甲苯胺 (CAS NO.
000099-55-8)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

7): 對氯苯胺 (CAS NO. 000106-47-8) mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

8): 4-甲氧基-間苯二胺 (CAS NO.
000615-05-4)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

9): 4,4'-二氨基二苯甲烷 (CAS NO.
000101-77-9)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

10): 3,3'-二氯聯苯胺 (CAS NO.
000091-94-1)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

11): 3,3'-二甲氧基聯苯胺 (CAS NO.
000119-90-4)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.
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12): 3,3'-二甲基聯苯胺 (CAS
NO.000119-93-7)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

13): 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷
(CAS NO. 000838-88-0)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

14): 2-甲氧基-5-甲基聯苯 (CAS NO.
000120-71-8)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

15): 4,4'-亞甲基雙(氯苯胺) (CAS
NO. 000101-14-4)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

16): 4,4'-氧化雙苯胺 (CAS NO.
000101-80-4)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

17): 4,4'-硫代雙苯胺 (CAS NO.
000139-65-1)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

18): 鄰甲苯胺 (CAS NO.
000095-53-4)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

19): 2,4-二氨基甲苯 (CAS NO.
000095-80-7)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

20): 2,4,5-三甲基苯胺 (CAS NO.
000137-17-7)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

21): 鄰位甲氧基苯胺 (CAS NO.
000090-04-0)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.
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22): 對氨基偶氮苯 (CAS NO.
000060-09-3)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

22): 對氨基偶氮苯 (CAS NO.
000060-09-3)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

23): 2,4-二甲基苯胺 (CAS NO.
000095-68-1)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

24): 2,6-二甲基苯胺 (CAS NO.
000087-62-7)

mg/kg 本測試參考 LMBG 82.02-2 方
法，以氣相層析質譜儀(GC/MS)
檢測.

3 n.d.

Description:
1. Dk. Blue power pellet.
NOTE： (1) mg/Kg = ppm

(2) n.d. = Not Detected
(3) MDL = Method Detection Limit

Date of testing : 2006/11/23 - 11/30

** End of Report **

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


